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Según UNE ENV 12633:2003. Clasificación de suelos 
de acuerdo al Código Técnico de Edificación CTE. 
Informe ensayo AIDIMA referencia 1409157-02. Fecha 
de emisión: 3 de octubre de 2014.

SUPERADO GRADO 3 DE ANTIDESLIZAMIENTO.
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